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26 Haziran 2009 tarihli ve 2727O saylt
Resmi Gazetede yayrnlanmrg olan Yapt
Malzemelerinin Tabi Olacagt Kriterler
Hakkrnda Yonetmelik dogrultusunda
Ulusal Onay Kurulugu olarak belirlenmig
ve atanmr9trr.

TSE / UTO / 15-003 rev.02Ulusal Teknik Onay

TicariAdr: Alutechbond aluminyum kompozit panel (4 mm)

UTO Sahibi: Sistem Aluminvum San. ve Tic. A.S.

Yapr Malzemesinin Tipi ve Kullanrm Yeri: Drg cephe kaplamalarrnda kullanrlan alriminyum kompozit
panel

Gegerf i li$ i : 06.1 1 .2017' den 07 .04.2020' ye kadar gegerl id ir.

Uretim Yeri: Ergene-l OSB, Vakrflar OSB Mah. lstanbul Caddesi No:21AJA Ergene/TEKIRDAG

Sayfa Sayrsr: 9

Verilig Nedeni: Standardr bulunmayan urrlne dair teknik onay

Uygunluk Teyit Sistemi: 1

Rehber DokUman No: TSE-RD 012

PERFORMANS DEEERLERi:
- Kahnhk:4 mm
- Yangrna Tepki Srnrfr: B sl d0

YASAL DAYANAK
l. Igbu TSEAJTO/I5-003 rev.02 TSE tarafindan agalrda belirtilen mevzuata uygun olarak 13.03.2017 tarihinde

diizenlenen TSEiUTO/I 5-003 rev.0 I yerine di.izenlenmig ve yaymlanmrgtrr.
26.06.2009 tarih ve 27270 sayh Resmi Gazete 'de yayrmlanan Yapr Malzemelerinin Tabi Olaca$r Kriterler
Hakkmda Yonetmelik
Igbu UTO, TSE'nin izni olmadan yukanda belirtilen imalatgr ve UTO'da belirtilen iiretim tesisinden bagkasrna
verilemez, dewedilemez.
Fabrika iiretim kontrol plarunda ve/veya kullanrm amacrnda sapma tespit edildifiinde, Yapr Malzemelerinin
Tabi Olaca[r Kriterler Hakkrnda Yonetmelilin l5nci maddesine gore igbu UTO, TSE tarafindan askrya altnrr
veya iptal edilir.
UTO'rn goialtrlmasr/basrmr, elektronik ortamda iletimi de dahil olmak tizere tam metin halinde yaprlmahdrr.
Onayrn krsmi basrmr TSE'nin izni ile yaprlabilir. Bu durumda krsmi basrm (reklam brogiirlerindeki metinler ve
gizimler vb.) UTO ile geligmemeli ve yarultrcr ifadeler igermemelidir.
UTO, Tiirkge yayrmlanrr. Bagka dillere gevirisi yeminli terciimanlara yaptrnlabilir. Bu geviri TSE'nin onayr ile
kullantlabilir.
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II uro't ir,cilnxuinnx OzBl Ko$ULLAR

T UntiNUN TANIMI vE KULLANIM AMAcI
Sistem Aliiminyum San. ve Tic. A.$. tarafindan iiretilen aliiminyum kompozit panel, binalann drg cephe kaplamalannda
kullarulan, drg yiizleri 0,5 mm kahnhf,rnda aliiminyum, orta tabakasr 3 mm kahnh$mda mineral dolgu olan kaplama
malzemesidir. Urtin detaylarr $ekil I'de verilmigtir.

z UnUNUN KARAKTERisTixInni vE DodRULAMA METoTLARI
Temel gerekler, iiriin ozellikleri ve do!rulama metotlan Tablo-l'de verilmigtir.

Uriin OzeltiTablo- run kleri ve Performans
Temel Gerekler Uriin Ozellikleri Performans DeEeri
Yansm Durumunda Emnivet Yansma Tepki BSIdO
Hijyen Salhk ve Qewe Su Szdrmazhk Su gegirimsiz olarak

tasarlanmamrsttr.
Kullarum Durumunda Emniyet Rtizgar yiiKine kargt

direnc
3 kPa basrngta sehim:
mak.50 mm

MekanikDayamm Kaplama malzemesinin
mekanik <izellikleri
Sabitleme elemanlanrun
malzeme ve geometrik
ozellikleri

Giiriiltiive Karsr Koruma Ses valrtrmr indeksi Olciim deEeri

Enerjiden Tasamrf ve Isr
Muhafazasr

Isrl iletkenlik Olgiim deieri

2.1 Mekanik Dayanrm ve Stabilite
Bu temel gerekle ilgili herhangi bir gart aranmaml$tr.

2.2 Y angtn Durumunda Emniyet

2.2.1Yzngtna Tepki
TS EN 13501-l'e gore B Sl d0 olarak srnrflandnlmrqtrr.

2.3 Hijyen, Sa$ft ve Qevre
Su gegirimsiz olarak tasarlanmadrf,r igin herhangi bir gart

kullamlmahdrr.
aranmaml$tr. Urtin su gegirimsizli$i sa[lanmr g duvarlarda

$ekil-l Alutechbond aluminyum kompozit panel detayr

TSE BELGELENDIRME MERKEZi BA$KANLIG]
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2.4 Kullanrm Durdmunda Emniyet

2.4.1Rfizgar Yiikiine Karqr Direng
EN 12179 standardt kapsamtnda $ekil-2'de gdsterilen diizenekte yaptlan deney sonuglan agagrda verilmigtir. $ekilde
gdriildiiiii gibi iiriin 977x1157 mm boyutunda deneye tabi tutulmug olup, kullanrm yerinde daha genig boyutlarda ve
daha seyrek sabitleme noktalan ile montaj yaprlmamahdr.

TS 468 Qizelge-ll'e gcire olabilecek maksimum rizgar yiikii deleri 2,08 kPa ahnmrg olup, bu deser 1,3 emniyet
katsayrsr ile genigletilerek 2,64 kPa kritik r'jzgar yiikii olarak ahnmrgtrr. Test sonucunda 3 kPa rizgar ytikii altrnda
sehim 26,18 mm olarak olgiilmiiq olup, bu deler srrur kabul edilen L/30 (38,5 mm) deSerini gegmemigtir. Estetik agrdan

delerlendirmeler igin iiriindeki bu rtizgar ytikti altrndaki kahcr sehim 1,35 mm olarak olgiilmiigttir. 6l9iim noktalarr

$ekil-3'te verilmigtir.

Rtzgar ytikti deneyi 4 kPa delerine kadar gergeklegtirilmig ve sistemde yrfilma, kopma ve pargalanma
gozlemlenmemigtir' 

r];i i- r_;

$ekil-2: Riizgara dayanrm deney diizeneli

Tablo-2 Riizgar Yiikii Dayanrm Sonuglarr

E : Kahcr gekil Degigtirrrre (nun)
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$ekil-3: Sehim Olgiim noktalarr

2.4.2Mekanik Dayanrm
Kaplama malzemesi olarak EN AW 3005 aliiminyum alagrmr kullamlmakta olup, elastik modiilii 70 GPa, gekme
mukavemeti 140-195 MPa ve Kesme mukavemeti 103 MPa'drr.

Sabitleme elemanlanrun malzeme ozellikleri agalrda verilmigtir.

iskelet: 3235 galvanizli gelik profil
Baglanfl elemanlan (vida / civata) : SAE 304 paslanmaz gelk
Altiminyum profrl dolu gubuk: 6063-T6

2.5 Giiriiltiiye karqr koruma
TS EN ISO 10140-2 standardrna gore yaprlan deney sonucunda ses yahfimr indeksi, Rw(C, Ctr),24 Gl; -3) dB olarak
belirlenmigtir.

Not: Def,erlendirme TS EN ISO 717-1 standardrna gdre yaprlmrgtrr.

2.6 Enerjiden Tasarruf ve Isl Muhafazasr

Isil performans beyan edilmedili igin herhangi bir gart aranmamrgtrr.

r Untixtix uycuNLUK TEyiDi vE G I$ARETLEMESi

3.1 Uygunluk Teyit Sistemi
Urtintin uygunluk teyit sistomi I 'dir. Buna
kurulugunun gcirevleri gu gekildedir.

3.1.1 imatatgrnrn giirevleri

gore tirtiniin G igaretlemesi igin imalatgr ve uygunluk delerlendirme

- Fabrika iiretim kontroliinii yapmak

3.1.2 Uygunluk delerlendirme kurulugunun giirevleri
- Baqlangrg tip deneylerini yapmak
- Fabrikamn ve fabrika iiretim kontroltiniin baglangrg muayenesini yapmak ve belgelendirmek
- Fabrika iiretim kontroliintin siirekli gozetimini yapmak, de$erlendirmek ve onaylamak
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3.2 Sorumluluklar
3.2. 1 imalatgrnrn Soru mlu luklan

3.2.1.1 Fabrika iiretim kontrolii
imalatgr, iiretimin i9 kontroliinii siirekli sallar. imalatgr tiretimde kullandrlr biittin gereklilikleri ve hiikiimleri yazrh
politikalar ve prosedtirlerle sistematik bir bigimde dokiimante eder. Fabrika imalat kontrolii hammaddelerin kontroltinii,
iiretim siireci kontroliinii ve tiretim sonrasl kontrol siireglerini igerir, iiriiniin ulusal teknik onaya uygunlu$unu temin
eder.
Kayrtlar.en az aga$rdaki bilgileri igerir.

- Uriin ve hammaddelerin adr.
- Muayene ve kontrol metotlan
- Uretim tarihi, parti numarasl ve iiriiniin muayene tarihi
- Muayene sonucu ve kontrol plarunda belirtilen referans deSer/araltk
- Fabrika iiretim kontroliinden sorumlu kiginin imzasr

Kaytlar imalatgr tarafindan en az on (10) yl mlhafaza edilmelidir. Fabrika iiretim kontroliine yonelik hangi deneylerin
ne srkhkla yaprlaca$r ve tolerans deperleri kontrol planmda belirtilmelidir. imalatgr, tiim deney ekipmanlanrun baktm
ve kalibrasyonunu <ingori,ilen plana gcire yapar.

3.2.2 Uygunluk Delerlendirme Kurulugunun Sorumluluklarr

3.2.2.1 Baqlangrg tip deneyleri
Bu teknik onayln verilmesi agamasrnda yaprlan deneyler baqlangrg tip deneyi olarak kabul edilebilir.

3.2.2.2 Fabrika Uretim Kontrol Sisteminin Baglangrg Muayenesi ve Siirekli Giizetimi
Uygunluk deierlendirme kurulugu, imalatgmm fabrika tiretim kontrol plamna uygun dawarup dawanmadrprm, tiretim
kontroliinii sa$lamak igin gerekli dokiimantasyonu olugturup olugturmadr$rm ve her tiretim igin bu dokiimantasyonu
etkin gekilde kullamp kullanmadrfrm kontrol eder, onaylar ve belgelendirir. Uygunluk delerlendirme kurulugu,
imalatgmm fabrika iiretim kontroliiniin ilk muayenesini ve siirekli gozetimini yaparak Ulusal Teknik Onay'a
uygunlu$unu onaylar.

3.2.2.3 Fabrika Uretim Sisteminin Belgelen dirmesi
Uygunluk delerlendirme kurulugu, fabrika tiretim kontrol sisteminin baglangrg muayenesini gergeklegtirdikten sonra bu
teknik onayrn hiiktimlerine uygunlu!'unu gosteren bir G Uygunluk Belgesi di,izenler.

Teknik onay ve fabrika iiretim kontrol plam hiikiimlerinin imalatgr tarafindan yerine getirilmediii durumlarda,
uygunluk de$erlendirme kurulugu G Uygunluk Belgesini iptal eder ve TSE'yi bilgilendirir.

3.3 G iqaretlemesi

3.3.1 Genel
G igareti altiminyum kompozit panelin iizerinde (veya bunun mtimktin olmamasr hdlinde, etikette, mamul ambalAjt
iizerinde veya mamulle birlikte verilen, teslimat notu gibi ticari doktimanlarda) gosterilmelidir. G igareti aga$rdaki
bilgilerle birlikte bulunur.

- imalatgrmn adr veya tescilli markasr
- Imalatgtnm kayrth adresi
- Urtintin imal edildi$i fabrikamn adr ve tescilli markasr
- G igaretinin iligtirildi$i yl
- G uygunlukbelge numarasr (YYY-XXX)
- Ulusal teknik onayn numarasr
- ilave bilgiler (Boyutlar, Yangrna Tepki)

TSE BELGELENDI
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3.3.2 G Isareti

G
YYY

Sistem Aliiminyum San. ve Tic. A.$.
Qakmakh Mevkii Akgaburgaz Mah. 58. Sokak

No:4 Esenvurt / ISTANBUL
Sistem Aluminyum San. ve Tic. A.$.

Ergene-l OSB, Vakrflar OSB Mah. istanbul
Caddesi No:2 I A/A Ereene/TEKiRDAG

t5

YYY-XXX

TSEruTO/15-003 rev.02

Alutechbond
...x...x4 mm

Yangrna Tepki Srmfi: B Sl d0
SISTEM I

+ tTnUxUN 6x C6nUIEN KULLANIM AMACINA UYGUNLUGUNUN SAGLANMASI YdNUNDE
VARSAYIMLAR

4.1 tiretim
Uretim esaslan, fabrika iiretim kontrol plarunda yer ahr. Uretici iiretim siirecinde yapaca$rher ttirlii degigikli$i TSE'ye
bildirmekle yiihimliidiir. TSE yaprlan de$igiklikleri de[erlendirilerek ulusal teknik onayda revizyon yaprhp
yaprlmayacaf,rna karar verir.

4.2Nlontaj
Uretici tiim montaj detaylanru kullantctya temin etmelidir. Montaj detaylarr EK'te verilmigtir.

TSE BELGELENDJRME1 ERKEZi BA$KANLIGI
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EK
MONTAJ DETAYLARI
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